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Badania jakosciowe

biomasy

Obecnie funkcjonujacy rynek biomasy w zakresie wytwarzania energii 0ZE wymaga ciggtego okreslania jej
jakosci. Oznaczenie konkretnych parametréw jest niezbedne w obszarze wyceny dostarczanego paliwa do
celow technologicznych oraz raportowania przez wytworcow energii zagadnien zwigzanych z emisja gazow
cieplarnianych i do uzyskiwania Swiadectw pochodzenia.

ajczesciej oznaczane parame-
try w zakresie biopaliw sta-
tych, w relacjach handlowych
i raportowaniu, to ciepto spa-
lania i wyliczana wartos¢ opatowa pali-
wa, zawartos¢ wilgoci, popiotu i siarki.
Nalezy podkresli¢, ze rynek biomasy wy-
korzystywanej do celéw energetycznych
jest stosunkowo mtody, dlatego wprowa-
dzone metody kontroli jakosci réwniez
sg nowe. Niemniej wszystkie czynnosci
7 zakresu pobierania probek, jak réwniez
przeprowadzania analiz wymagaja zacho-
wania nalezytej starannosci. Zasady nale-
Zytej staranno$ci w obszarze oceny jako-
4ci paliw statych to postepowanie zgodne
z wdrozonymi procedurami w tym zakre-
sie. Polegajg one na pobieraniu probek
biomasy i przygotowywaniu ich do ana-
liz przez podmiot posiadajacy uprawnie-
nia jednostki inspekcyjnej potwierdzone
akredytacja Polskiego Centrum Akredyta-
ji (PCA) w zakresie inspekdji ilosci i jakosci
biomasy. Ponadto to stosowanie zasady
pobierania dodatkowej tak zwanej prob-
ki rozjemczej oraz przede wszystkim prze-
prowadzanie badan w laboratorium ba-
dawczym posiadajacym akredytacje, np.:
PCA w zakresie biomasy statej — biopaliw
statych.
Niestety, w przypadku niektérych wyni-
kow dla dostarczonego paliwa moze po-
jawic sie watpliwos¢, czy odzwierciedlajg
rzeczywistg jakos¢ badanej partii paliwa.
Oczywistym jest, ze wszystkie czynnosci
Zwigzane z calym procesem oznaczania
jakosci wykonane zostaty wiasciwie i rze-
telnie, ale zdarza sie, ze ktdra$ ze stron
(najczesciej dostawca) nie zgadza sie
z podanym wynikiem. Co w takim przy-
padku zrobic¢? Jak to zweryfikowac?
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Obecnie dostepne sg standardy w posta-
cinorm, ktdre opisuja poszczegdine etapy
dziatan, jak pobieranie probek, przygoto-
wanie probek i wykonanie poszczegdl-
nych badan. Wytyczne tych standardéw
pozwalaja wykonujacemu badania na
zbudowanie odpowiednich procedur.
Niestety, mozna zauwazy¢, ze niektore
organizacje nierzadko zatrzymuja sie na
tym etapie, poniewaz zapominajg 0 po-
borze probek rozjemczych oraz proce-
dur zwigzanych z ewentualng weryfikacja
uzyskiwanych wynikéw, chociazby przez
poréwnanie sie z innymi laboratoriami.
Inne laboratoria, wykonujgce to samo ba-
danie dla chociazby pobranej probki roz-
jemczej pochodzacej 7 tej samej partii pa-
liwa, powinny uzyskac taki sam wynik.
Podobnie jak wzorcowanie wyposazenia
pomiarowego, czyli odniesienie do wzor-
ca krajowego, daje gwarancje takich sa-
mych wskazai dla danego przyrzadu
pomiarowego, tak samo wzorcowanie la-
boratoriow przeprowadza sie przez bada-
nie poréwnawcze dla prébek pobranych
7 tej samej partii paliwa. Jest to powszech-
nie stosowane narzedzie pozwalajace na
weryfikacje uzyskiwanych wynikdw. Kom-
pletnym  potwierdzeniem  prawidfowo
przeprowadzanych badan oraz posiada-
niem wymaganych kompetendji jest akre-
dytacja, czyli niezalezna ocena przeprowa-
dzona przez jednostke akredytujaca.

W Polsce mamy jedna jednostke akre-
dytujaca — Polskie Centrum Akredytadiji.
Badania poréwnawcze sg bezwzglednie
wymagane w ramach posiadanej akre-
dytacji, oczywiscie istnieje dowolno$¢
wyboru laboratoriéw poréwnawczych.
Przy tym wyborze nalezy pamietac, ze
liczba uczestnikéw bioracych udziat

w takim badaniu ma duze znaczenie.
Warto poréwnac swoje wyniki z jak naj-
wiekszg liczbg laboratoridw.

Dla przykfadu laboratorium SGS Polska
uczestniczy co miesigc w miedzynarodo-
wych badaniach biegtosci organizowa-
nych przez SGS Minerals Services Division,
Laboratory Quality Services International
(LQSI), ktéry jest akredytowany przez The
American Association for Laboratory Ac-
creditation (A2LA) na zgodno$¢ z norma
ISO/IEC 17043:2010 i jest cztonkiem mie-
dzynarodowej organizacji ILAC.

Badania poréwnawcze laboratorium SGS
obejmujg swoim zakresem zaréwno probki
wegla kamiennego, koksu z wegla kamien-
nego, jak i biomasy statej. Liczba uczestni-
kow w przypadku biomasy dochodzi do
20, a w weglu kamiennym nawet do 90, co
zwieksza wiarygodnos¢ wynikow i pozwa-
la na miarodajne opracowanie raportu sta-
tystycznego btedu badan.

Podsumowujac  zagadnienie oznacza-
nia jakosci biomasy, warto zwréci¢ uwa-
ge na to, czy pobierajacy i przygotowu-
jacy probki oraz wykonujacy badania jest
kompetentny, a przedstawiane przez nie-
go wyniki s3 wiarygodne. Najprostszym
sposobem weryfikacji jest uzyskanie infor-
madji o posiadanej akredytacji (np.: PCA)
dla jednostki inspekcyjnej oraz laborato-
rium, jak réwniez udziale w badaniach po-
réwnawczych takiego laboratorium.

Jerzy Musik
SGS Polska

AKREDYTACJA PCA, FSC®, PEFC
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 Audyty miejsc wytwarzania (zrédet
pochodzenia) biomasy na cele
energetyczne

» Wizje lokalne plantacji energetycznych

i audity miejsc wytwarzania biomasy
pochodzenia nielesnego tzw. AGRO

» Ocena poprawnosci dokumentowania
biomasy na cele energetyczne

« Certyfikacja systemu opartego na
zasadach nalezytej starannoéci (SNS)
w obszarze oceny i kwalifikacji
dostawcédw biomasy na cele
energetyczne

« Certyfikacja na zgodnos$¢ z systemem
V-Bioss INiG
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EKSPERTYZY TECHNICZNE
BIOPALIWA STALEGO

» Ocena wizualna (sktadowisko, $rodki
transportu)

» Pobér probek i przygotowanie probek

» Nadzor na zatadunkiem/przetadunkiem

» Sprawdzenie stanu czystosci $rodka
transportu

« Okreslenie ilosci towaru (np. na
podstawie pomiaru zanurzenia statku
tzw. Draft Survey, poprzez nadzoér nad
wazeniem wagonéw lub samochoddw)

» Pomiar gestosci nasypowe;j

LABORATORIUM PALIW STALYCH
(AKREDYTACJA PCA)

» Oznaczanie zawartosci wilgoci
catkowitej

» Oznaczanie zawartosci wilgoci
w probce analitycznej

» Oznaczanie zawartosci popiotu

» Oznaczanie czesci lotnych

» Oznaczanie zawartosci siarki catkowitej

» Oznaczanie zawartosci chloru

» Oznaczanie zawartosci wegla
catkowitego

» Oznaczanie zawarto$ci wodoru

» Oznaczanie ciepta spalania i obliczanie
wartosci opatowej
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